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Entidad Nacional de Acreditacion

SONINGEO, S.L.

Direccion: C/Alday s/n, Avenida de la Cerrada, 10; 39600 Maliafio (Cantabria)
Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

Actividad: Ensayo

Acreditacion n2: 501/LE812

Fecha de entrada en vigor: 22/12/2005

ALCANCE DE LA ACREDITACION

(Rev. 10 fecha 22/11/2019)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditacion:

Cadigo
C/Alday s/n, Avenida de la Cerrada, 10; 39600 Maliafio (Cantabria) A
Ensayos “in situ” |
ENSAYOS EN LA SIGUIENTE AREA:
Hormigdn, derivados y constituyentes
PRODUCTO/MATERIAL NORMA/PROCEDIMIENTO -
A ENSAYAR ENSAYO DE ENSAYO cobiGo
Hormigdn Resistencia a la compresion UNE-EN 12390-3 A
Probetas:

UNE-EN 12390-3:2003
- Probetas cilindricas de 15 x 30 cm

Ajuste de la probeta:

- Refrentado con mortero de azufre o de
cemento de alta resistencia

Fabricacién y conservacion de probetas UNE-EN 12390-2 Al
Método de compactacion:
-Mecanico (Aguja vibratoria)
-Manual (Barra compactadora)

UNE-EN 12390-2:2001

Método de curado en camara humeda

Consistencia del Hormigdn fresco por el | UNE-EN 12350-2

método de asentamiento del cono de Abrams UNE-EN 12350-2:2006

TOMA DE MUESTRA

PRODUCTO/MATERIAL
A ENSAYAR LA
Hormigon fresco Toma de muestra para los ensayos incluidos en el
presente anexo técnico

internacionales de organismos de acreditacion, ILAC e IAF (www.enac.es)
Codigo Validacion Electrénica: vriH2k31yy909wi8i2
La acreditacion mantiene su vigencia hasta notificacién en contra. La presente acreditacion esta sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aqui



		2019-11-29T12:38:17+0100
	ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION




